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LAMPIRAN  

Lampiran 1 Dokumentasi 

Pengolahan Bahan Organik 

    

Pengumpulan Bahan Organik 

   

Proses Pengolahan Cangkang Telur 

   

 

Proses Pengolah Arang 
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Proses Penghalusan Mother of Pearl 

    

Proses Pengolahan Serabut Kelapa 

    

Proses Pembuatan Sample Tiles 

   

  

Pembakaran (Bisque) 

 

Proses Glasir 
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Pembakaran Akhir 

 

Perekatan Dengan Bahan Organik 

  

Hasil Eksperimen Pewarnaan Dengan Bahan Organik 

     

Uji Kekuatan Dengan Beban 5Kg 

  

Uji Ketahanan Warna 

   

 



 

72 

 

Uji Ketahanan Warna Pada Air Panas 

    

   

 

Proses Perekatan Keramik 

   

  

Proses Pewarnaan Pada Keramik 
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Pembuatan Struktur Penyangga Mangkok 

 

  

Proses Pemasangan Mangkok Ke Struktur Kawat 

   

  

Proses Perekatan 
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Proses Pewarnaan 

   


